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船用胶合板及其制品

1 范围

2 规范性引用文件
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3 术语和定义

3.1

船用胶合板及其制品 Marine p lywood and its products

注：

3.2

船舶舱室起居处所 Living quarters in ship cabins

3.3

高耐水性胶合板 High water-resistant p lywood

3.4

船用油漆饰面胶合板 Marine painted p lywood

3.5

抗菌防霉耐久性能 Permanence of antibacterial and mildew-proof
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3.6

表面耐盐雾性能 Surface salt spray resistance

4 分类

5 要求

5.1 外观质量

5.2 规格尺寸及其偏差
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5.3 理化性能

5.3.1

5.3.2 24h 吸水率

表 1 船用胶合板及其制品24h 吸水率

5.3.3 船用胶合板、船用细表面胶合板理化性能

表 2 船用胶合板、船用细表面胶合板理化性能要求



T/CNFP IA 1000X-202X

5

表 2 （续）

5.3.4 船用浸渍胶膜纸饰面胶合板、船用HPL饰面胶合板理化性能

表 3 船用浸渍胶膜纸饰面胶合板、船用 HPL 饰面胶合板表面性能要求
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表 3 （续）

表 4 船用浸渍胶膜纸饰面胶合板、船用 HPL 饰面胶合板力学性能要求
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5.3.5 船用油漆饰面胶合板理化性能

表5 船用油漆饰面胶合板表面性能

5.3.6 船用浸渍纸层压实木复合地板理化性能

表6 船用浸渍纸层压实木复合地板理化性能要求
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表6 （续）

注1：

注2：a、b、c

注3：

5.3.7 船用漆饰面实木复合地板理化性能
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表7 船用平面漆饰面实木复合地板理化性能要求

注1：

注2：a

注3：

5.4 安全性能

5.4.1 甲醛释放量

表 8 挥发性有机化合物和可溶性重金属要求
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5.4.2 挥发性有机化合物和可溶性重金属

表 9 挥发性有机化合物和可溶性重金属要求

4× ≲ㅖਸ0 化化ਸ和≲≲ ᵶㅖ ≲2 4.4⭘ㅖਸᶯ和૱ᥕ≲ᵶ合≲ ᵪ采 ≲ ᙫਸㅖ2≲ ≲
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5.5 表面耐盐雾性能

5.6 气味要求

表 11 船用胶合板及其制品气味等级、等级描述及标识

5.7 综合质量等级划分

表 12 船用胶合板及其制品综合质量等级及要求
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表 12 （续）
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6 试验方法

6.1 外观质量
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图1 试样制作示意图

图2 在1、3、5号试样上制取部分物理力学性能试件示意图
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图3 在2、4号试样上制取部分物理力学性能试件示意图

表 13 试件尺寸及数量
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6.3.2 含水率

6.3.3 24h 吸水率

6.3.4 吸水厚度膨胀率

6.3.5 静曲强度和弹性模量

6.3.6 胶合强度
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6.3.7 握螺钉力

6.3.8 基材浸渍剥离

Ⅰ

Ⅱ

6.3.9 面层与基材浸渍剥离

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

6.3.10 表面胶合强度
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6.3.22 耐光色牢度

6.3.23 燃烧性能

6.3.24 甲醛释放量

6.3.25 挥发性有机化合物释放量

6.3.26 可溶性重金属

6.3.27 苯酚释放量

6.3.28 抗菌防霉性能检测

6.3.29 漆膜附着力

6.3.30 漆膜硬度

6.3.31 锁合力
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6.3.32 地采暖性能

6.3.33 气味

7 检验规则

7.1 检验分类、抽样方案、判定

7.2 综合质量分级

8 标识、包装、贮存及运输

8.1 标识

8.1.1 产品标识

8.1.2 甲醛释放量 HENF级标识
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8.1.3 等级标识

8.1.4 采标

8.1.5 其他标识

8.2 包装

8.3 贮存及运输
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9 监督
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附 录 A

（规范性）

船用胶合板及其制品综合质量等级标识及图标规范

A.1 标识及图标

图 A.1 船用胶合板及其制品综合质量等级、标识及图标
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A.2 图标规范

图 A.2.1 MA级标识图标比例要求

图 A.2.2 MB级标识图标比例要求
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图 A.2.3 MC级标识图标比例要求

图 A.2.4 标识图标中所用颜色色值
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